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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 15 maggio 2006

Elenco riepilogativo di norme armonizzate concernenti l'attuazione
della direttiva 89/106/CE, relativa ai prodotti da costruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, di attuazione della direttiva 89%/106/CE;

Visto in particolare 1'axt. 1, comma 4, del decreto del Preszidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, che prevede la pubblicazione
nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana dell'elenco delle
norme armcnizzate europee in materia di materiali da costruzione;

Visto il decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo
e competitivita' del Ministero delle attivita' produttive in data
12 luglio 2005, con il quale e' stato pubblicato 1l'elenco
riepilogative di titoli e =zxiferimenti delle ncrme nazionall, che
traspongonc le norme armonizzate europee, concernenti l'attuazione
dell'axt. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica
sopra richiamato;

Visti 1 titoli e 1 riferimenti delle norme armonizzate europee,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del
14 dicembre 2005;

Considerata la necessita', per ila piu' ampia e agevole
consultazione nonche' per gli intervenuti aggiornamenti, di
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
l'elenco riepilogativo dei titeli e riferimenti delle norme europee
armonizrzate;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:
Articolo unico

1. Aji sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1983, n. 246, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 1'elenco riepilogativo delle
norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in
materia di materiali da costruzicne, pubblicate dalla Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. 319 del 14 dicembre 2005.

2. L'allegate I, parte integrante del presente decreto, contiene
l'elenco riepileogativo dei riferimenti e dei +titoli delle norme
armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti, ncnche' le
date di entrata in vigore delle norme armonizzate e della fine del
periodc di coesistenza delle disposizioni legislative nazionalil
preesistenti.

3 Il decreto del 12 luglio 2005 richiamato in premessa &' abrogato.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 15 maggioc 2006
Il direttore generale: Goti

Allegato I

~——-> Vedere Allegato da pag. 27 a pag. 44 della G.U. <-—---
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6-6-2006 (GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 129
A 101
]?.‘.ntrata i Fine del
vigore della ‘ .
periodo di
- ; norna istenza &
Norma EN Titola armonizzaty | 0o ) t@@a UnI
(marcatura (mm:::atura :
CE B ‘@
volontaria) obbligatoria} | |
. Pali per illuminazione pubblica - Parte 5: Specifiche per ]
EN 40-5:2002 pali per ilaminazione gubblica di accigio p 01/62/2003 | 01/02/2005 %flﬁNI EN 40-5:2003
. Pali per lluminazione pubblica - Parte 6: Requisiti per '
EN40-62002 | i iiuminazione gﬂbb“ca 4 allieninio quisitip 01/02/2003 mm@%ﬁ UNI EN 40-6:2004
Pali per illuminazione pubblica - Parte 7: Specifiche per g o
EN 40-7:2002 pali per illuminazione pubblica di compositi polimerici | 01/10/2003 OL{Q&%{Q%M . In pubblicazione
fibrorinforzati &
EN 54-3:2001 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - -
Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio N4
%&ﬁ UNI EN 54-3:2002
EN 54- K
3:20G1/A1:2002 010472003 1 30/06/2003
EN 54-4.1997 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - -
Parte 4: Apparecchiatura di alimentazione s e
;’% UNI EN 54-4:2003
EN 54-4:1997/ ¥
A1:2002 Al%eln02003 | 311202005
EN 54-5:2000 Sistemi di rivelazione ¢ di segnalazione d'inoendio - 4 %7 -
Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori puntiformi * %}f‘
'E’;?yw,' UNI EN 54-5:2003
EN 54-5:2000/ %
A1:2002 01/04/2003 30/06/2005
EN 54-7:2600 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendic -
Parte 7: Rivelatoti di fumo - Rilevatori puntiforni
funzionanti secopda il principio della diffugione della
hice, della trasmissione della luce o qilgéjonizzazione
{{ UNI EN 54-7:2003
LW
.
BN 54.7:2000/ o,
A1:2002 & Juwr 01/04/2003 | 30/06/2005
Sistemi di rivelazione e disegmalazione d'incendio -
EN 54-12:2002 | Parte 12: Rivelatori di flimo+ Rivelatori lineari che 01/10/2003 | 31/12/20035 UNI EN 54-12:2003
utilizzano on raggio §itiéy luminoso
EN 179:19497 Actessori per serramenil - Dispositivi per uscite di -
emergenza aziondil nediante maniglia a leva o piastra
spinta - Requigitke metodi di prova
? ! %};; ? NI EN 179:2002
EN 179:1997/ %M
A1:200] 7z 01/04/2002 | 01/04/2003
EN 197-1:2000 Cemeéntp- Parte 1: Composizione, specificazioni e criter 01/04/2001 01/04/2002
di gonformita per cementi comuni
%?ﬁ UNI EN 197-1:2006
EN197- A
1:2000/A1:2004 | 01/02/2005 | 01/02/2006
Cemento - Parte 4: Composizione, specificazioni
EN 197-4:20;@?« eriteri di conformitd per cementi d'altoforne con bassa 61/02/2005 | 01/02/2006 UNI EN 197-4:2005
&9 resistenza iniziale
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6-6-2006 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n, 129
Entrata in .
vigore della F".l:dde' .
norma perioda di
Norma EN Titolo armonizzata eoesistenza Narma 1
{marcatura
{marcatura CE
CE . 7
voloniaria) obbligatoria) m@ﬁ
Tubi ed slementi complementari di gres e relativi 1A
8 10 sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di ; " .
EN 295-10:2005 impianti di raccolt e smaltimento i liquami - Parte 10: 01/01/2006 1 01/01/2007 . _‘%}}}4‘[ EN 295-10:2005
Requisiti di prestazione
. Cemento da muratura - Parte | Composizione, . i . ,
EN 413-1:2004 specificazioni e criteri di conformith 01/12/2004 01/]2/25%?“ UNI EN 413-1:2004
Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Pannelli a
base di resine termoindurenti (generalmente chiamati
EN 438-7:2005 | laminati) - Parte 7: Laminati stratificati e pannelli 01/11/2005 M}’%!ZOGG UN} EN 438-7:2005
compositi HPL per applicazioni su pareti interne ed )
esterne e su soffitti f
EN 442-1:1995 | Radiatori e convettori - Parte 1: Specifiche tecniche e - %"q"
requisiti A
e UNI EN 442-1:2004
EN 442-1:1995/ ;‘g ;
Al:2003 0171312004 | 01/12/2005
. Ceteri volanti per calcestruzzo - Parte 1: Definizione, A _ .
EN 450-1:2005 specificazioni e criteri di conformita 0};61;‘2006 01/01/2007 UNI EN 450-1.'2005
. Calci da costruzione - Parte 1: Definizioni, specifiche & .
EN459-1:2001 | o & conformita A 4 #01/08/2002 | 01/08/2003 LINT EN 459-1:2002
. Tegole di calcestruzzo ¢ relativi accessart per coperture” .
EN 490:2004 ¢ rivestimenti murari - Specifiche di prodotto %%% 01/09/2005 | 01/09/2006 UNE EN 490:2005
EN 492;2004 Lastre piane di fibrocemento e relativi accesséi% j 01/01/2006 | 01/01/2007 UNI N 492:2005
Specifica di prodotto ¢ metodi di prova
7
F
EN oy
492:2004/A1:200 aii}f 01/01/2006 - 01/0L2007 Tn pubblicazione
3
EN 494:2004 Lastre piane di fibrocemento e&[a’ﬁvi accessort - 0l/01/2006 | 01/01/2007 UNI EN 494:2005
Specifica di prodotto & meg& li*prova
f%
EN Lo
494:2004/A1;200 %}"}m 01/01/2006 | 01/01/2007 In pubblicazions
5 -
EN 520:2004 Lastre di gesso'Pefinizioni, requisiti e metodi di prova | 01/0%/2005 | 01/69/2007 UNI EN 520:2005
) Guaine § I1 di acciaio per cavi di precompressione - 3.
EN 523:2003 Terminotogia, prescrizioni, controllo della qualita 01/06/04 01/06/2005 UNLEN $23:2005
Vem&pﬁg{ edilizia - Prodotti di base di vetro di silicato
EN 572-9:2004 | sodngaicico - Parte 9: Valutazione della conformitd/ 01/09/2005 | 01/09/2006 UNI EN 572-3:2005
Notma di prodotto
11 di fibrocemento per fognature e sistemi di searico -
IN 588-2 Are UNIEN 588-2:2003
EN 588-2:2001 ﬁ%%ﬁne 2: Pozzetti & camere di ispezione 0110/2002 | ©1/10/2003
Sisterni fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati
EN 67 l-!:20‘%‘“’ con tubazioni - Parte 1: Naspi antincendio con tubazioni j 01/02/2002 | 01/04/2004 UNI EN 671-1:2003
By, semirigide
Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati
con tubazioni - Parte 2: Tdranti 2 muro con tubazioni 01/02/2002 | 01/04/2004 UNI EN 6§71-2:2003

BN 67152001
St
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igore delln | Fine del

£ petiodo di }_

fror ma coesistenza Y

Norma EN Titoio armonizzata Norma UNI
(marcatura
{marcatura e
CE
CE | obbligatoria)

volpniaria) 'gato

EN 681-1:1996

EN 681-1: 1996/
AlL:1998

EN 681-1:1996/

Elementi di tenuta in elastomere - Requisiti dsi
materiali per giunti di tenuta nelle mbazioni vtilizzate
per adduzions e searico dell'acqua - Parte 1: Gomma
vulcanizzata

UNI EN 681-1:2004

A2:2002 01/01/2003 17 01/01/2004
BN 681-2:2000 | Efements di tenuta in elastomero - Requisiti dei
materiali per giunti di tenuta nelle tubaziani utilizzate .
per adduzione ¢ scazico deil'acqua - Parte 2: Elastometi B
termoplastici UNI EN 681-2:2005
EN 681-
2:2000/A1:2002 01/01/2003 | 01/0%/2004
EN 681-32000 | Element di tenuta in elastomero - Requisiti dei -
materiali per giunti di tenuta nelle tabazioni utili
per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 3: Materiali
ceffulari di gomma vulcanizzata UNI EN 681.3:2005
EN 681-3:2000/
AL:2002 01/01/2003 | 01/01/2004
N 631-4:2000 | Efement di tenuta in elastomero ~Requisit dei -
materiali per givnti di tenuta nel ubuzioni ulilizzate
per adduzione e scerico dellaggua™Parte 4: Elemrenti di
tenuta di poliuretanc colato s UNT EN 681-4:2005
EN 681-4:2000/ L .
A1:2002 B 01/01/2003 | 01/01/2004
Element di tenuta in elastomero - Requisiti dei
EN 682:2002 materiali elastomeriel utilizzati in tubi e raccordi per il 01/10/2002 | 01/12/2003 UNI EN 682:2002
trasporta di gag e idtocarburi fluidi
BN 771-1:2003 | Specifica per elémenti per muratura - Parte 1; Elementi 0171272004 | 01/04/2006
UNIEN 771-1:2005
EM 771-
1:2003/A1:2005 01/04/2005 | 01/04/2006
BN 771-2:2003 | Specifica per element] per muratira - Parte 2; Elementi 01/12/2004 | 01/04/2006
df fiuratura di silicato di calcio
UNIEN 771-2:2005
EN771-2:2
AL:2005 01/04/2005 | 01/04/2006 .
EN 771-3:2083 Specifica per slementi per muratura - Parte 3- Elementi | 01/12/2004 [ 01/04/2006
o per muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati
pesanti e leggeri)
UNI EN 771-3:2005
EN 771-3:2003/
A1:2005 01/04/2005 | 01/04/2006
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6-6-2006 GAZZET1A UFFICIALE DELLA REPUBBLICA TTALIANA Serie gener ale - n. 129
Ijlntrata in Fine del
vigore della . .
‘ pericdo di .
. forma coesistenza
Norma EN Titola ar monizzata ‘ Nogma UNI
(marcatura -
(marcatura CE B
CE obbligatoria)
_ _ _ | volontaria) 77
EN771-4.2003 | Specifica per elementi per murature - Parte 4: Tlementi | 01/12/2004 | 01/04/2006
di muratura di caleestruzzo aerato autoclavato
UNI EN 771-4:2005
EN 771 y
£:2003/A1:2003 01/04/2003 01/04/2006
EN 771-5:2003 Specitica per efementi per muratura - Parte 5 Elementi | 01/03/2005 01‘/34@006
per muratura di pietra agglomerata .
UNI EN 771-3:2005
EN 77t- ¥
5:2003/A1:2005 01/04/2006
Specifica per elementi complementari per murntura -
EN 845-1:2003 Parte 1: Connettori trasversali, incatenamenti 01/02/2005 UNI EM 845-1:2004
orizzontali, ganci e mensole di sostegno .
15 Specifica per elementi complementari per muratura - e N ]
EN 845-2:2003 Parte 2: Archifravi 9%2?/2004 01/04/2006 UNI EN 845-2:2004
EN 84532003 | Specifica per clementi complementasi per muratira - 4..195/2004 | 01/02/2005 | UNIEN 845-3:2004
Parte 3: Armatura di acciaio per giunti orizzonzali T
EN 858-1:2002 Impianti di separazione per liquidi leggeri (per esempjo b 01/09/2005 01/09/2006
benzina e petrotio) - Parte 1: Principi di progeitazion
prestazione e prove sl prodotio, marcatura e contd e
qualit : UNI EN 858-1:2003
EN §58-
1;2002/A41:2004 ; 01/09/2005 | 01/09/2008
EN 934-2:2001 Additivi per calcestruzzo, maltae nt{tl!ma per miezione — | 01/05/2002 | 01/05/2003 UNI EN 934.2:2002
Parte 2: Additivi per caleestruzzo /Definiziont,
requisiti, conformitd, marcatura ed'éjchettatura
EN 934
2:2001/A1:2004 ) 01/07/2005 | 0L/07/2005 n pubblicazione
BN 934-3:2003 | Additivi per calces vmalty & malta per infezions - 01/06/2005 | 01/06/2006 UNI EN 934-3:2004
Additivi per malte per Gpere muraric - Parte 3:
Definizioni, requisiti, vonformitd, marcatura ed
gtichettatura #*
EN 934- L
3:2003/AC:2005 In pubblicazione
per calcestruzzo, malta & malta per iniezione -
, ! » Additivi per malta per cavi di precompressione | o e | 01/05/2003 UNI EN 934.4:2002
EN 934-42001 Definizioni, requisiti, conformitd, marcatwa ed 1105720 -
etichettatura
“Apparecchi sanitart - Vasi indipendenti ¢ vasiabbinatia 1 ) o004 | 91/12/2006 UNT EN 597:2004
cassetta, con sifone integrato ]
Specifiche per malte per opere murarie - Parte LMalte | o eamaos | 01/02/2005 UNI EN 998-1:2004
per intonaci
Specifiche per malte per opete murarie - Parte 2: Malte 01/02/2004 | 01/02/2005 NI EN 998-2:2004
da muratura
) Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - Parte 4: Valutazione 10972005 | 01/09/2006 | UNIEN 1096-4:2005
EN 1096-4:2004 della conformita/ Notma di prodotto 0




6-6-2006 GazZETTA UFTICIALE DELLA REPUBBLICA TTALIANA Serie gerzemle - 1. 129
}?}utratn i Fine del
vigore defla . .
perindo di
‘ norma istenza
Norma EN Titole armoniezata | coon Novma UNI
(marcatura o
(marcatura
CE
CE obbligatoria
volontaria) gatoria)
EN 1123-1:1999 | Tubi e raccordi di tubl di accizio rivestiti a caldo con 01/06/2005 | 01/06/2006
saldature longitudinale con giunto a bicchiere per
sisterni di acque reflue — Parte 1: Requisiti, prove ¢
wollo qualitd
controtio quai /UNIEN 1123-1:2005
EN 1123-
1:1999/A41:2004 01/06/2005 | ( ) ]
BN 1124-1:1999 | Tubi e raccordi di acciaic inossidabile con saldatura 01/06/2005 " -

longitudinale con giunto a bicchiere per sistemi di acque
reflue - Parte 1: Requisiti, prove e controllo di qualita

UNIEN 1124-1:2005

Appoggi strutturali - Parte 4: Appoggi arullo

EN 1337-4:2004

EN t124- R
1:1999/A1:2004 01/06/2005 | 01/06/2006
EN 1123:1997 Accessorl per serramenti - Dispasitivi antipanico per -
uscite di sicurezza azionati mediante una barra
orizzontale - Requisiti & metodi di prova
ilf_zlég;””” 01/042002 | 01/04/2003 | i EN 1125:2002
EN 1125:1997/
A172001/AC:200 #
EN 1154:1996 Accessori per serramenti - Dispositivid -
controllata delie porte - Requisiti g mex
: UNIEN 1154:2003
EN 1154:1996/
AL1:2002 01/10/2003 01/10/2004
EN 1155:1997 Accessori per sorrament] - ispositivi elettromagnetici -
fermaporta per porte girevoli - Requisiti ¢ metodi di
Drova 5
UNI EN 1155:2003
EN 1155:1997/
Al:2002 01/10/2003 | 01/10/2004
EN 1138:1997 Accessort figrserramenti - Dispositivi per il -
coordingmento della sequenza di chiusura detle porte -
isiti &'metodi di prova
UNI EN 1158:2003
EN 1158:1997/
Al:2002 01/10/2003 | 01/10/2004
EN 1168:2005 ~ [Prodotti prefabbricati di calcestrizzo - Lastre alvevlari 01/0372006 | 01/03/2008 UN!I EN 1168:2005
Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 3 01/03/2006 | 01/03/2007 | UNI EN 1279-5:2005
Valutazione della conformitd
L Tegole di laterizio ¢ relativi accessori - Definizioni e B1/02/2006 | 01/02/2007 UNIEN 1304:2005
ENI;O & 005 specifiche di predotto
Eléhijé 732005 | Appoggi strutturali - Parte 3 Appoggi elastomerict 01/0172006 | 01/¢1/2007 | UNIEN 1337-3:2003
01/02/2005 | 01/02/2006 | UNIEN 1337-4:2004




6-6-2006 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie genemle -n. 129
o T ) Entrata in . g
vigore della Fl?e del R
periodo di .
Norma EN ; porma coesistenza |
Titolo armronizzats Norma LINI
) (mareatura T,
(marcatara ;
CE
CE bbligatori
volontaria) | 70O &R oria)
. Appoggi strutturali - Parte 5: Appoggl a disco
EN 1337-5:2004 | FPOSES T PPogt 0U/01/2006 | 01/01/2007 | UNIEN 1337-5:2005
EN 1337-6:2004 | Appoggi strutturali - Parte 6: Appoggi a contafto lineare | 01/02/2005 Q1/02/2506 NI EN 1337-6:2004

& metodi di prova

— N o

EN 1337-7:2004  [SPEOEE: steutturali - Parte 7: Appoggi sferict ¢ cilindridi| 4, /15004 UNE EN 1337.7:2004
seali di o) S

EN 1338:2003 asselli di calcestruzzo per Pa\"lmentazl(}ne R.quﬂsﬂl 01’.03/2004 .UN] EN t338:2004

Lastre di calcestruzzo per pavimentazione - Requisiti e

< 017032005

Requisiti

EN 133%:2003 metodi di prova 0]!03/2129‘04“4 UNIEN 1339:20058
EN 1340:2003 Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metedi di prova 01/0272003 UNI EN 1340:2004
. Lasire di pistra naturale per pavimentazioni estorns - )
EN 1341:2001 Requisiti e metodi di prova ) ‘ 01/10/2003 UNI EN 1341:2003
- ) Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esternet- 'y )
EN 1342:2001 Requisiti & metodi di prova A 017102002 01/10/2603 UNIEN 1342:2003
N 13432001 | Cordoli di piotra naturale por pavimentazione ste 01/10/2002 | 017102003 |  UNIEN 1343:2003
Requisiti e metodi di prova §
BN 13442002 | Elomenti per pavimeatazione di laterizio -Reqisitic | g1/912003 | 01/0172004 |  UNIEN 1344:2003
metodi di prova B
EN 1423:1997 Materiali per segnaletica orizzoniale - Materlah da -
pastspruzzare - Microsfere di vetro, granul
antiderapanti ¢ loro miscele
UNI EN 14232004
EN 1423:1997
JA1:2003 (1/5/04 01/05/2005
EN 1433:2002 Canalette di drenaggio per 4rgé soggstte al passaggio di | U1/08/2003 01/08/2004 UNI EN 1433:2004
veicoli ¢ pedoni - Claasif sazione, requisiti di
progettazione e di proya; harcatura e valutazione di
conformitd
EN
1433:2002/A1:20 o
Qs 01/01/2006 | 01/61/2006 In pubblicazicne
BN 1457:1999 Camini - Condott interni di terracotta/ceramica - -
Requisit] e metodi di prova
UNILEN 1457:2004
EN 1457:1999/
A1:2002 E 0170872003 | 01/08/2004
EN 1463-1:1997 |Materieli per segnaletica atizzontzle - Inserti stradall -
catarifrangenti - Perte 1: Requisiti delle prestazioni
li
nizial UNIEN 1463-1:2004
01/12/2004 | 01/12/2006
i di pleera naturale - Lastre per rivestimenti - .
EN [369-2004 | Frodott di pleeranatursle P 0L/07/2005 | 01072086 |  UNIEN 1469:2005




6-6-2006 GazzET1A UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n, 129
E‘ntr'ata oy Fine del
vigore delia . .
worma periodo di
Norma EN Titolo armaonizzata coesistenza Norma UNI
. . {marcaturs N
(marcatura ;
CE CE
obhligatoria)
. ___| volontaria)
Prodott] e sistemi per la protezione e la riparazione delle | ’ S -
strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisit,
EN 1504-2;2004 | controlio di qualitd ¢ valwazione della conformita - 01/09/2005 | 01/09/2006 .. UNIEN 1504-2:2005
Parte 2; Sistemi di protezione della superficie di |
calgestiuzza ’
Prodotli e sistemi per Fa protezione ¢ la riparazione delle

. - strutture di calcestruzzo - Definiziond, requisiti, .

EN 1504-4:2004 controllo di qualith e valutazione della conformita - 01/09/2003 UNI EN 1504-4:2005 .
Parte 4: Incollaggio strutturale |
Prodoltl ¢ sistemi per 1 protezione ¢ la riparazione delie :

. strytture di calcestruzzo - Definizioni, requisits . . ;
E 5! . . . i > -5:

N 1304-5:2004 controlle di qualita e valutazione della conformita - 01/10/2005, 1/10/2006 UNIEN 1504-5:2003 t

___jParte §: Iniezione del calcestruzzo 5 !

. . Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo . ) \
EN 1520:2002 alleggerito ot strtttura aperta 01/0%/2003- 41/09/2004 UNI EN 15202004 |
EN 1748-1- Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Vetrl !
22004 borosilicati - Parte 1- 2: Valutazione di 01/09/2006 | UNTEN 1748-1-2:2005 |

' conformitd/Norma di prodotto
EN 1748-2- Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Parte 2-2: : :
2:2004 Vetro ceramica - Valitazione della conformita/Norm [1/09/2005 (1/00/2006 | UNIEN 1748-2-2:2005

' di predotto
£ 1825-1:2004 | Soparatori di grassi - Parts 11 Principi di progcta 01/0972005 | 01/09/2006 | UNIEN 1825-1:2005

prestazione e prove, marcaiura ¢ controlto qualiti
EN 1856.1:2003  |Camint - Requisit per camini metallicl - Parte'l; Bfodott) q10472004 | 01/0412005 } UNIEN 1856-1:2003
per sistemni di camini
. Camini - Requisiti per camini metallici - Pérte 2: 12008 0 S
EN 1856-2:2004 Condatti interni ¢ canali da fumo m,@tﬁl!ng? 01/05/2004 01/05/2006 UNI EN 1856-2:2006
EN 1857:2003 Camini ~ Componenti - Condqﬁf m;ri di calcestruzzo 01/05/04 01/05r2005 UNI EN 1857:2005
EN 1858:2003 Camini - Componenti - Blogchi-di caleestruzzo 0304 B1/0572005 UNT EN 1858:2005
Vetro pet edilizia - Vet d‘id Ticato sodo-caleico indurito T
EN 1863-2:2004  [termicamenie - Parte “Valutazione della conformita/ 01/092005 | 0t/09/2006 | UNIEN 1863-2:2005
Norma di prodotto g
Tubi ¢ receordi divalcestruzzo non armato rinforzato | .
; Y L 08724 / 04 NI EN 1916:2004
EN 1916:2002 con fibre dj aceiajde con armature tradizionali 01812003 | 23/13/20 y
. Pozzetti & camiére i ispezione di calcestruzzo non o 23/11/2004 NI EN 1917:2004
EN 1917:2002 armato, armatg, e rinforzato con fibre di acciaio 01/08/2003 ' B
. Accessofi pér serramenti - Cerniere ad asse singolu - oL122002 | 01122003 | UNTEN 1935:2004
EN 1935:2002 Requisiti &«netodi di prova )
Prodcii aminati  caldo di accial per impieghi ‘
EN 10025-1:2004 ! stritturali - Parte 1: Condizioni tecniche generali di 01/09/20035 01/09/20606 | UNIEN 10025-3:2005
Sfornitura .

- ) - Vacciaio per cemento armato - Acciaio saldabile per 01/09/2006 | 017092007 UNI EN 10080:2005
EN 10080:2003 | cemento armato - Generalita ' 1
EN 102242002, | Tubi e raccordi di acciaio non legato per.il ] -

. convogliamento di acqua ¢ di altri liquidi acquosi -
Condizioni teeniche di fornitura
NI EN 10:224:2006
: AL
10224 2002/A1:2 01/04/2006 01/04/2007

005
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l?,ntrata in Fine del
vigore delia . :
periodo di
norma .
coesistenza
{mareatura (marcatura
CE
CE nhhligatoria)
volontaria) &

Giunizioni per la connessione di tubi e raccordi di
acciaio per il trasporto di acqua e altri liquidi acquosi
EN [0312:2002 | Tubi saldati di acciaio inossidabile per it
convogliamento di liquidi acquosi inchisa I'acqua per il
consume umang - Condizioni tecitiche di fornitura

EN 10311:2005 01/03/2006 | 01/0372007 U'NIEN 10311:2005

- ":-:s:UNI EN 10312:2003

Norma EN Titalo 5 armanizzata
]
|
|
|
i

EN )
10312:2002A1:2 &
005 01/04/2006 { 01704/2007 In pubblicazione

EN 120042001 | Adesivi per piastrelle - Definizioni e specifiche i -

EN 12004:2001/ 01/04/2004

A1:2002
UNI EN 12004:2003

EN 12004:2001/
AY:2002/AC:200
2

Tmpianti di sellevamento delle acque reflue per edifici

cantieri - Principi per costruzione ¢ prove - Paite

Impianti di sollevamento per acque reflue conten

materiale fecale

Trapianti di sollevamento delle acque reflue per edi
. . cantieri - Principi pet costruzione ¢ prove - Parte 1: , .

EN 12050-2:2000 | o sonevfmemo per acque ‘r’eﬂue pive di oL/10/2001 | 01/10/2002 | UNIEN 12050-2:2002

materiale fecale .

r Tmpianti di soilevamento delle acque reflie per cdifici e

. cantieri - Principi per cestruziong e-grove - Parte 3. . A

EN 12050-3:2000 Tmpianti di sollevamento per v gvfé”ﬂue contenenti 01/10/2001 | 01/10/2002 | UNIEM 12050-3:200!

materiale focale ad applicaziohe, limitata

Tmpianti i sollevamento dellg acue reflue per edifici e

cantieri - Principi per costriZig

EN 12050-4:2000 | Valvole di non ritorne per adque reflue prive di 61/10/2001 | 01L/10/2002 | UNIEN 12050-4:2001

materiale fecale ¢ pe;g’%iﬁqqueyreﬂue contenenti matetiale

fecale o’

EN [2050-1:2001 01/11/2000 | 01/11/2002 | UNIEN 12050-1:2003

ficie

Prodotti di pietra ahifale - Mammette modulari - 01/09/2005 | 01/09/2006 | UNIEN 12057:2005

EN 12057:2004 Requisiti

fra neturale - Lastre per pavimentazionic | 4149m005 | 01/09/2006 | UNIEN {2058:2605

EN 120582004 | oot Requisit

Sisterni fissi di latta contro I'incendio - Componenti di
irapipati di estinzione a gas - Parte 1: Requisitio metodi | g1109004 | 01/05/2006 | UNIEN 12094-1:2004
prova per dispositivi elettrici automatici di comando &
ssflons spegnimento ¢ di titerdo
Sistemi fissi di lotta contro Tincendio - Componenti di
impianti di estinzione a gas - Parte 2: Requisiti ¢ metodi | gypn04 | 0140512006 | UNTEN 12094-2:2004
di prova per dispositivi nan cletirici automatict di
comando ¢ gestione spegnimento e di ritardo
Sisterm fissi di fotta conira l'incendio - Corqgonenti di
impianti di estinziono a ges - Parte 3: Requisiti e metodt | g1/, 2004 | 01/09/2005 | UNLEN 12094 3:2004
di prova per dispositivi manuali di azionamento e di
bloceapgio
Sistem: fiss) di lotta contro I'incendio - Componentt di

. impianti di estinzione a gas - Parte 4: Requisiti e metodi 10572005 | 01/05/2006 | UNIEN 12094-4:2004
EN 12094-4:2004 di prova per complesso valvola di scarica e vispettivi 01705/

B attatori

EN 12094-1:2003

34—
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T T [ Emiman |
vigore della F".]e ddel .
norma petiodo i
Norma EN Titolo armonizzata coesiatenzn Norma UNI
) (marcatura EN
(marcatura #
CE
CE | obbligators
volontaria) fgatoria)
Sistemi fissi di iotta contro 'ncendio - Componenti di .
‘N 12094-5: 1rpplami di estinzione a gas — Parle 5: Requisiti & metodi e ]
EN 12094-52000 | prova ger valvole direzionali & lora attuator! per 0171012001 | 01/04/2004 | /UNTEN 12094-5:2004
sisterni 2 €O, In alta e bassa pressione
Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di
" impianti 4 estinzione & gas - Parte 6: Requisiti ¢ metodi :
EN 12094-6:2000 di prova per dispositivi non elettrici di messa fuori 04/10/2001 01!04{209% UNTEN 12094-6:2003
servizio per sistemi a COy T
EN 12094-7-2000 | Sistemi fissi di lotta contro Fincendio - Components di 01/10/2001 01704/2004
impianti di estinzione a gas - Parte 7: Requisiti e metodi T
di prova per ugelti per sistemi a CO; .
UNIEN 12094-7:2005
EN 12094~ -
7:2000/A1:2005 O1/1 1120057 | D1/11/2006
Sistemi fissi di lotta contro lincendio - Componenti di
EN 12094-9:2003 | impianti di estinzione a gas ~ Parte 9: Requisiti ¢ metodi $1/69/2005 | UNIEN 12094-9:2004
di prova per rivelatori di incendio speciali
EN 12094- Sisterni fissi di lotta contro lincendio - Componenti di ’
10:2003 impianti di estinzione a gas - Parte 10; Requisiti e 01/02/2004 | 01/05/2006 | UNIEN 12094-1 0:2004
’ metodi di prova per manometri ¢ pressostati Si Y
EN 12094- Sistemi fissi di lotta cantro Vincendio - Componentt
[1:2003 impianti di estinzione a gas - Parte 11; Requisitle % 01/0172004 | 01/09/2005 | UNIEN 12094-11:2004
’ metodi di prova per dispositivi di pesatura meceanig
: Sistemi [issi di totta contro lincendio - Componenti di
EN 12094-12:2003 jimpianti di estinzione a gas - Parte [2: Requisiti e metodi| 01/01/2004 | D1/09/2005 UNTEN 12094-12:2004
di prova per dispositivi di allarme pheumatici i
Sistemi fissi di lotta contro lince Componenti di
EN 12094-13:2001 {impianti di estinzione a gas - Part {equisiti e metodi | 0170172002 0§/04/2004 | UNIEN 12094-13:2002
di prova per vaivole di ritegno‘e"‘{ialgole- di non tritorne
i
. Sistemi per it controflo di fume-e-calore - Parte 2: by
EN 12101.2:2003 Specifiche per gl evacuatorifraturali di fumo e calore CL/04/2004 | 01/09/2006 | UNILEN 12101-2:2004
TN 12101-3°2002 |Sisteni per il controlld di-fmo € calore - Parte 3: 01/0472004 | 01/04/2005 | UNIEN 12101-3:2004
Specifiche per gli evatuatori forzati di fumo e calore
EN 12101~
3:2002/4C:2005 In pubblicazione
. Sistemi.ge: fLeontrello di fumo e calore - Parte 6 " N 12101-6:2005
EN 12101-6:2005 Specifiché-per i sistemi a differenza i pressione - Kit 01/04/2006 | 01/04/2007 | UNIEN 1 :
Vetro.per edilizia - Vetro di silicato sedo-calcico di
EN [2150-2:2004 “s;gu;' zza temprato termicamente - Parte 2: Valutazione 01/09/2005 | 01/05/2006 | UNIEN 12150-2:20035
gt conformitd/Norma di prodotto
Accessori pet serramenti - Serrature e chiavistelli -
EN 12209:2003. :Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piasire 01/12/2004 | 01/06/2006 UNI EN 12209:2005
. di bloccaggio - Requisiti € metodi di prova |
Nnstallazioni fisse antincendio - Componenti per sisterni &| 01/0472002 | 01/09/2005
sprinkler ¢ a spruzzo d'acqua - Tarto 1: Sprinklers
UNI EN 12259-1:2005
EN 12259-1:1999
/A1:2001/A2:2004 01/03/2005 | 01/03/2006
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E"t",ata mn Fine del
vigore della . .
i periedo di
Norma EN nerma coesistenza
Litolo armanizzata Norma UNI
) (marcatura S
{marcatura
CE
CE obbligateria
voloniaria) g )
EN 12259.2:1999 |Installazioni fisse antincendio - Componenli per sistemi a -
sprinkler e a spruzze di acqua - Valvole di ailarme
idraulico
EN 12259-2:1999 01/01/2002 UNIEN 12259-2:2002
/A1:2001

EN 12239-2:199%
/AC:2002

TN 17259-3:2000 |Installazioni fisse antincendio - Componenii per sislemi a -
sprinkler € a spruzzo d'acqua - Valvole d'aliarme a secco

UNI EN 12259-3:2002

EN 12259-3:2000
/A112001 QUOWOOE 01/09/2003
TN 12259-42000 | [nstallazioni fisse antincendio - Componeuti per sxsterm afy -
sprinkier e a spruzzo d'acqua - Allarmi a motote ad acqua

UNIEN 12259-4:2002

EN 12259-4:2000 &

/A 12001 01/01/2002 | ©1/04/2004
Tnstallazioni fisse antincendio - Componentl per sistemi
BN 12259-5:2002 | a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Paf Fyindicatori di 01/07/2003 | 01/09/2005 | UNITEN 12259-5:2003

Fusso
Serbatol di aceiaio prefabbricati ~Rarte 2; Serbatol
EN 12285-2:2005 | Ot zzontali cilindrict a singola ¢-a doppla parete per 0L/01/2006 | 01/01/2007 | UNI EN 12285-2:2003

flammabili e non
inarg l'acqua

depositi fuori-terra di liqui
infiammabili che possony”

Ardesia ¢ prodotti di pietidper coperture discontinue e 01/05/2005 | 01/05/2006 | UNIEN 12326-1:2004

EN [2326-1:2003 | 5oecimenti - Partcl ‘Spécifica di prodotto

Vetro per ediliz etro di silicato sodo-calcico indurito
EN 12337.2:2004 lchimicamente - Parte 2: Valutazione della conformitd/ 01/09/2005 | 01/09/2006 | UNIEN 12337-2:2005

Norma di p}:ndattn
. Valvole di-i presso aria per sistemi di scarico - 1/10/2004 1EN 12380:2004
EN 12380:2002 Requiisiti, metodi di prova e valutazione di conformitd 0171072803 | 0110 UN T
EN 12416-1:2001 | Siste i fissi di lotta contro lincendio - Sistemia 01/01/2002 | 01/04/2004
. Parte 1: Reanisiti e metodi di prova per
mponenti

UNI EN 12416-1:2004

EN 12416-
1:2001/A R

01/06/2005 | 01/06/2005

Sisten: figsi di lotta contro Yincendio - Sistemi a
EN 12416:2: polvere - Parte 2: Progettaziune, costiuzions &
: manutenzione

gi/o4/2002 | 01/0472004 | UNIEN 12416-2:2003

TINT EN 12446:2003

E&;QMGEQODS Camini - Componenti - Elermenti esterni di calcestruzzo | 01/02/2004 01/0272005
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li".ntrata in Fine del
vigore della . :
: periodo di
. norma coesistenza
Norma EN Litolo armonizzata MNorma UNI
{marcatura S
(marcatura
CE CE
volontaria) ohbligatoria}

EN 12467:2004  |Lastre piane di fibrocemento - Specifica di prodotto e 01/01/2006 | 01/01/72007 GINEEN 12467:2005
meiodi di prova g

EN
12467:2004/A1:20
G5 01/01/2006
TN 12566-1:2000 |Piccol sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 -

PT - Parte 1: Fosse settiche prefabbricate

In pubblicazione

NI EN 12566-1:2004

EN 12566- fT

1:2000/A1:2003 01/§2/2004 4§ 01272008
Piccoli sistemi di trattamento delle aeyue reflue fino a 3¢ 2
EN 12566-3:2005 |PT - Parte 3: Impianti dl trattamente preassemblati e/o 01/05/2006,
assemblati in sito delle acque reflue domestiche .
EN 12620:2002 | Apgregati per calcestruzzo Oil[};?li

EN 12676-1:2000 | Schermi anti-abbagliamento per strade - Parte 1:
Prestazioni e caratteristiche

50170572007 | UNIEN 12565-3:2005

01/06/2004 UNI EN 12620:2003

UNI EN 12676-1:2004
EN 12676-1:2000
JA1:2003

EN 12764:2004 | Apparecchi sanitari - Specifica per bagni idromassas

:;6'1;02f2604 81/02/2006
" OH10/2005 01/10/2007 UNI EN 12764:2005

EN 127942005 ?ggg;;‘oﬁffabb“ca" di caloestruzzo - Pali i 01012006 | 01/012007 | UNIEN 12794:2005
EN 128092001 | Caldaie domestiche indipendenti a combustibife.solido - | 01/07/2005 | 0L/07/2006
Potenza termica nominale non maggiore di SO.kW -
Requisiti e metodi di prova

UNI EN 12809:2004
EN

12809:2001/A1:2
004 01/67/2005 | 01/07/2006
EN 138152001 | Termocucine a combustibile sofidflo. Requisiti e metodi 01/07/2005 | 01/07/2006
diprova

BN LNIEN 12815:2006

12815:2001/A1:2
004

01/07/2005 | 01/07/2005

Prodotti prefabbrigati.di calcestruzzn - Elementi pet

L 01/03/2002 | 01/03/2603 UNI EN 12839:2002
recinzioni

EN 12839:2001

Ry
EN 12843:2004 | Prodotti pfgijﬁbﬁcati di calcestruzzo - Antenne ¢ pali 01/09/2605 | 01/09/2006 UNI EN 12843:2005
A

ET 128592001 | Blocshi di gesso - Defisiziont, requisiti ¢ metodi di 010472003 | 01/03/2003 | UNIEN 12859:2002

EN 12839:2001/ o
A1:2004 : 01/06/2005 | 01/06/2003 In pubblicazione

2001 [Adesivi a base di gesso per blocshi di gesso - 01/042002 | 01/0472003 | UNIEN 12860:2002
EN 12860:2001 | 1y yi7iomi, requisiti € metodi di prova !
Pigmenti per Ia calorazione di materiali da costruzion® & | g14437006 | 01/03/2007 | UNIEN 12878:2005
base di cemento &/0 calee - Specifiche e metodi di prova
Accessori prefabbricati per coperture - Scale :
permanentemente fissate per copermure - Specifica di 01/09/2005 | 01/09/2006 UNIEN 12951:2003
prodotto e metodi di prova TR 356
i \ Segnaletica verticale per il traffico swadale - Pannellia | o opone | 01/0272007 ] -
EN12966-1:2005 |0 caoaio variabile - Parte 1: Norma di prodotto 1:2003

EN 12678:2005

.37 —
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Entratain | g gel
vigore della iodo di
norma perioda ol
Normg EN Titole Armonizzata coeststenza
{mareatura
(marcatura
CE
CE | pbligatoria)
volontaria) igatori
Vetro per edilizia - Velro di borosilicate di sicurezza i
EN 13024-2:2004 | temprato termicamente — Parte 2: Valutazione della 01/09/2005 © 01/09/2006 | UNTEN 13024-2:2005
conformity/MNorma di prodotta AT
Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti N ¥
TN 13043:2002 | superficiali per strade, acroporti € altre aree soggeite 2 01/07/2003 | 01/06/200: "UNI EN 13043:2004
traffico ]
. Y Aggregati leggeri - Parte L:Aggregali leggeri per .
LN 13055-1:2002 caloestruzzo, malta ¢ malta per iniezione 01/03/2003 01/036/'2 } 4 | UNIEN 13055-1:2003
Apgregati leggeri — Parte 2: Aggregati leggeri pet P
EN 13055-2:2004 |miscele bituminose, trattamenti superficiali ¢ per 01/05/2005 |+ 07i05/2006 | UNI EN 13053-2:2005
applicazioni in strati fegati e non Jegati
Camini - Sistemi di camini con condatti di
EN 13063-2:2005 |temacotta‘ceramica - Parte 2: Requisiti e metodi di prova 01/03/2006. | 01/03/2007 } UNI EN 13063-2:2005
in condizioni umide 4o
N 13069:2005 |Comini - Rivestiment esterni di tertacone/ceramica per | g)/3006 | 01/65/2007 | UNTEN 13069:2005
sistemi di camini - Requisiti ¢ metodi di prova #
., Camini struthwaimente indipendenti - Parie 3: Mateﬁ: =
EN 13084-5:2005 per condovd interni di mattoni - Specifiche di prodatt 01/04/2006 01/04/2007 | UNI EN 13084-5:20035
N 13101:2007 | Gradi per camers di ispezione sotieliancs - 01/08/2003 | 01/08/2004 | UNIEN 13161:2004
marcatura, prove & valutazione di conformitd./

EN 131392002 | Appregati per malta 01/03/2003 01/06/2004 UNI EN 13139:2003
EN 13160-1:2003 :ii‘:;‘;;di rivelagionc defle perdite 01/03/04 | 010312005 | UNIEN 13160-1:2004
- . Isolanti termici per edilizia »Prodolti di lana minetale p 00 BN 13162:2003

EN 131622000 | L i o fabbrica - Spe ifone 01/03/2002 | 13/05/2003 UN 3i62:
. [solanti termici per editizia-< Prodotti di polistirene l— 13163:2003 |
EN 131632001 espanso ottennti in fabbriga - Specifica : 0110372002 | 13/05/2003 | UNILEN 2003 ll
"ER 131642001 | Isolanti termici per edilizia — Prodott! di polistirens [701/03/2002 | 13/05/2003
espanso estruso (EBSY attenuti in fabbrica -
Specificazion UNI EN [3164:2006
EN 13164:2001
JAL2004 01/12/2004 | 01/1272004
EN 131652001 | Isolanti fevmici per edilizia - Pradotti di polinretano 01/03/2002 | 13/05/2003
espanzo rigido (PUR) ottenuti in fabbrica -
Specitiegzione
EN 13165:2001 | 01/12/2204 | 0171272004 UNI EN 13165:2006
/A1:2004
EN 13165
JA22004 5 01/01/2006 | OL/GL2007 | o
N 131662001 | Isolanti termici per edilizia — Prodetti di resine fenoliche 01/03/2002 | 13/05/2003
iF ; i in fabbrica — Specificazione
o espanse (PF) ottenuti in faobni P UNIEN 13166:2006
EN‘13166:2001
/A1:2004 - . 01/12/2004 | 01/12/2004 ]
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Entrata in R
vigore dekla F".m del .
norma perl_odo di ey
Norma EN Titolo armonizzata coesHStenzg Notma UN1
{marcatura (mareatura e
CE CE q
. volontaria) nbbligatoria)
TN 131672001 | isolani termici per editizia — Prodotti di vetro cellnlare 1/032002 | 13/05/2003
(CG) ottenuti in fabbrica — Specificazione Lo
" AUNLEN 13167:2006
EN 13167:2001 )
/A1:2004 ) 01/12/2004 01/12/200
EN 131682601 | [solanti termici per edilizia - Prodoiti di lana di legno 01/03/2G02
(WW) ottenuti in fabbtica - Specificazione
UNTEN 13168:2006
EN 3168:2001
FAT2004 01/12/2004
EN 13169-2001 | Isolanti termici per edilizia - Predotti di perlile espansa 01/03/2002
(EPS) ottenuti in fabbrica - Specificazivee
UNIEN 13169:200&
EN 13169:2001
/A 12004 0171272064 | 01/12/2004
. Tsolanti termici per edilizia— Prodotti di sughero EA - an
EN £3170:2001 espanso ottenuti in fabbrica - Specificazione 01!' #2002 13/05/2003 UNI EN 13170:2003
B 13171:2001 | Isolant! termici per edilizia — Prodotti df fibre di legno |2 01/03/2002 | 13/05/2003
{WF) ottenuti in fabbrica - Specificazione
UNIEN 13171:2006
EM {3171:2001
/A1:2004 $1/12/2004 | 017122004
TN 132242004 | Prodosti prefabbricati di caloestruzzo - Elementi agveitl 01/09/2005 | 0140972007
per solai
EN ; UNIEN 13224:2005
13224:2000/AC:2
003 s
RN j32250004 | Procdont prefibbricad df caloestruz 61/09/2005 | 01/09/2007 | UNIEN 13225:2005
strufturali lineant ) |
N 13920-2001 | Termocaminetti e caminetti apertl a combustibile solido 01/07/2005 | DL/G7/2006 In pubblicazione
- Requisiti & metodi di prova ., ™
EN 132292001/
A2:2004 01/07/2005 | 01/07/2006 in pubblicazione
EN 132402061 [ Stufe a combustibile 3¢ Requisiti e metodi di prove | 01/07/2003 01/07/2006
UNIEN 13240:2006
EN 1324(:2001/
A2:2004 Q1/07/2003 01/07/2006
4 tindustriali, commerciali ¢ da garage -
EN 13241-1:2003 |Norma diprodotto - Parte 1: Prodotti senza 01/05/2004 | 01/05/2005 | UNUEN 13241-1:2004
caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo
A:g‘gr satl per materiali non Jegati ¢ legati con leganti ” R
EN 132422002 ] idraulici per Fimpiege in opere di ingegnetia civile e 01/10/2003 | O1/06/2004 UNI EN 13242:2004
7 [ltella costruzione di sttade
EN 132492000  Geotessili e prodotti affinf - Caralleristiche richioste per | 91/10/2001 © 0 1/10/2002
I'impicgo nella costruzione di strade e di altre aree
soggette a traffico (escluse le ferrovie ¢ Pinclusione in
conglomerati hituminosi) UNI EN 13249:2003
EN13249:2000/
A:2005 Ot/11/2005 | OL/EL/2006
Geatessili ¢ prodotsi affini - Caratteristiche richieste per | oy 101001 | 01/10/2002 | UNIEN 13250:2005
LEN 13250:2000 Timpiego nella costruzione di ferrovie




EN 13502:2002

01/0:3/2003 BIOS.’IOD-@

terracor/ceramica
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B T - Entrata in B
vigore della F".": de! .
i periode di
Norma EN ; narma coesistenza :
Titolo armonizzata Norma UN}
{marcatura St/
(marcatura Lot
CE
CE bbligatori
voloniaria) obbligatoria)
Geetessili e prodotti affini - Carasteristiche richieste per
EN 13251:2000 | lmpiego nelle costruzioni di terra, nelle fondazioni e 01/10/2001 | 0141072002 | ,UNTEN 132512005
nelle strutlore di sesiegno L
. Geotessili e prodatti affini - Caratteristiche richieste per : :
EN 13252:2000 Fimplego nei sistems drenanti 01/10/2001 | 01/10/2002 UNI EN 13252:2003
. Geotessili e prodotti atfini - Caratteristiche richieste per ,
k] N
EN 13233:2000 limpiego nei sistemi estetni di coatrollo dellerosione 01/10/2001 UNT EN 13253:2005
N 11954 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per , S .
EN 13254:2000 Fimpicgo neila costruzione di bacini ¢ dighe 01/10/2001 Q1/1642002 UNI EM 13254:2005
nnea. Geotessili ¢ prodotti affini - Caratlerisliche richieste per ‘ . )
EN 132552000 fimpiego nella costruzions di canali 01110!200! 81/10/2002 UNI EN 132552005
Geotessili e prodotii affini - Carafteristiche richieste pet
EN 13256:2000 | Vimpiczo nella costruzione di gallerie e di strutture in 01/ tQ/iﬁOs‘l 10171072002 UNI EN 13256:2005
sotterranco s
- Geotessili & prodotti affini - Caratteristiche richieste per " s -
EN 13257:2000 Fimpiego in discariche per rifiuti solidi 0?@9/2001 Q1/10/2002 UNI EN 13257:2005
\ . Fumi di silice per oalcestruzzo - Parte 1: Definizioni, g .
EN 13263-1:2005 requisiti ¢ criteri di conformitd > 04/2006 01/04/2007 | UNIEN 13263-1:2003
. Geotessili ¢ prodotti affini - Caratteristiche richieste por 1%, .
EN 13265:2000 Fimplego nei progetti di confenimento di rifiuii Yepidl & 01:1072001 01/1072002 UNIEN 13265:2005

EN 13279- 12005 | LogARt € intonact a base di gesso - Parte | Definiziont | 4045006 | 01/04/2007 | UNIEN 13279-1:2006
e requisiti :

EN 13310:2003  |Lavelli da cucina - Requisiti funzionali e metodi €i prova| 01/02/2004 01/02/2006 UNI EN 13310:2004
Serbatol statici di materiale termoplastico pet T |
immagazzinaggio fuori terra di ofi coglbusgibili
domestici, cherosene e gasolio - Serpatoi di polietilene

BN 133412005 |fabbricati per soffiaggio (blow mﬂgﬁlﬂd:eg»), di polietilere | 01/01/2006 01/01/2007 UN] BN 13341:2005
fabbricati per stampaggio rotaziengle di poliammide &
fabbricati tramite polimerizzazione anionica - Requisiti e
metodi di prova
Geosintetici con funzione a - Caraiteristiche

EM 13361:2004 richieste per Fimpiego nella costruzione di hacini e dighe 01/09/2005 ?1/09!2006 NI EN 13361:2003

] Geosintetici con funzi@ie“-péwiera - Caratteristiche .

EN 13362_._2005 richieste per impie ~saetla costrazione di canali 01/42/2006 011'02/2007__ NI EN 13362:2003

EN 13383 1-2002 | ABETOgel per opargdi protezione {armourstane} - Parte | qy,030003 | 01/06/2004 | UNIEN 13383-1:2003
1: Specifiche .~

EN 13450:2002 | Aggregati per ssicciate per ferrovie 01/10/2003 | 01,:06/2004 LNE BN §3450:2003

T Legantiﬁleg nti compositi e miscele realizzate in

EN 13454-1:2004 | fabbrica Per massetti a base di soffato di calcio - Parte 1: | 01/07/2005 01/07/2006 | UNIEN 13454-1:2003
Defiftizioni ¢ requisiti
Materiall ¢’apporto per saldatura — Norma generale di

BN 13479:2004 | prodotia per i metalli d'apporto e per i fussi utilizzati 01/10/2005 | 01/1072006 UNI EN 13479:2006
| Mt suldatura per fusione dei material metallici - |
., | Ceosintetici con fimzione barriera - Caratteristiche
EN 13491:2004  Jrichieste per I'implego come barriere ai fluidi neila 01/09/2005 | 01/09/2086 UNI EN 13491:2005
| sostruzione di galierie ¢ strutture in Soticrraned
Coosintetici cost funzione barriera - Caratteristiche
sichieste per l'impiego nella costruzione di diseariche 01/69/2005 | 01/09/2006 UNI EN 13492:2005
per smaltimento, di opere di yrasferimento © di
contenimento secondario di rifiuti liquidi
£y Geosintetici ¢con funzione bazriera - Caratteristiche )
E143493:2005 | richieste per 'impieg0 nella costruzione di discariche 01/03/2006 | 01/03/2607 UNI EN 13493:2005
per aceumirlo & smaltimento di rifiuti solidi
e Caraini — Requisiti e metodi di prova per terminali di U1 EN 13502:2004




6-6-2006 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBELICA [TALIANA Serie generale - n. 129
o T 77T Eatratain .
vigore della Fine del :
perioda di
Norma EN . norma coesistenza
Titolo armonizzata Norma UNI
) (marcatura RPN
{marcatura s
CE CE
obbligatoria)
voloniaria)
Tende est -~ Requisiti i i Lo
EN 11561:2004 sicur:ﬂiem" equisiti prestazionali compresa la 01/63/2005 | 01/03/2006 | UNTEN 13561:2004
2 Dispositivi anli-allage t ifici -
N 13564-1:2002 tﬁgquis‘iﬁ anli-allagamento per edifici - Parte 01/05/2003 | 01/05/2004+] BNITIN 13564-1:2003
Sistemi fissi di lotea contro F'ivcendio — Sistemia '
TN 13565-1:2003 [schiuma — Parte 1: Requisiti ¢ metodi di prova pes 01/12/2004 UNI BN 13565-1:2004

componenti

EN 13616:2004

Dispositivi di troppopiena per serbatod statici per
combustibili lauidi derivati dal petrolio

01705/2005

UNLEN 13616:2004

DProfilj metallici - Definizioni, requisiti ¢ metodi di prova

Definizioni e caratteristiche dei sottostrati - Parte 2:
Sottostrati morari

EN 13658-1:2005 | Parte 1: Intanaci interni 01/03/2007 | UNIEN 13658-1:2005
. Profili metallici - Definizioni, requisiti ¢ metodi di prova )
EN 13658-2:2005 | Parte |: Intonaci interni 01/03/2007 | UNIEN 13658-2:2005
i Profili metallici - Definizioni, requisiti ¢ metodi di rova | :
EN 13659:2004 _ Parte - Intonaci esterni 01/04/2605 (11/04/2006 UN] EN 13659:2004
EN 136932004 ;;?‘:‘;‘;Lft‘:riabbma“ di caleestruzzo - Blementispeciali | oy n6nn05 | 01/06/2007 | UNIEN 13693:2005
Membrane flessibili per impermeabﬂizzaziqﬁé -
EN 13707:2004  |Membrane bituminese armate per limpermesbilizzazions 01/09/2005 | 01092006 UNIEN 13707:2005
di coperture - Definizioni e caratteristiche:
EN 13747:2005  {Prodotti prefabbricati di calcestrd acra‘fias,tl'e per solai 01/03/2006 | 01/05/2008 UNI EN 13747:2005
EN 13748-1:2004 |Piasirelle di graniglia - Partg y fastrclle di graniglia per | 01/06/2005 01/10/2006
use interno '
1132010 g Ffﬁ"~2oos 01/0472606 | OVI0R2006 | [t B 13748.1:2005
EN 13748~
12004/AC:2003 -
EN 1374822004 [Prstelledi graniglia - Parte 2 Piastrelle di ganiglia per| 1 ioamans | 01/0472006 | UNIEN 13748-2:2004
usq esfermno”
) citi @ materiali per massetti - Materiali per massetti 01/08/2003 | 01/08/2004 UNI EN 13813:2004
EN 138132002 Gorietd  requisiti i
EN 13830:2003" Facciate continue — Norma di predotto 01/12/2004 | 01/12/2005 UNI EN 13830:2005
Membrane flessivili per impermeabilizzazione -
Definiziont e caratteristiche dei softostrati - Parte 1 01/61/2006 | 01/01/2007 | UNIEN 13859-1:2003
Sottostrati per coperture discontinue
Membrane flessibili per impermeabilizzazione -
EN [1859-2:2004 : Fitiche 010972005 | 01/09/2006 | UN]EN 13855-2:2005

T




6-6-2006

GAZZEITA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serre generale - n. 129

Entrata in .
vigore delia }m.le del .
‘ o1 ma pen.odo di
Norma EN Titolo armonizzata coesn‘stetnz‘a Norma UN1
[marcatura (marcatura &
CE CE
voloniaria) obbligatoria)
Pavimentazioni a base di calcestruzzo - Parte 3: e
EN 13877-3:2004 Spcciﬁcil'e per e]t_:mt%nti di collegamento: da utilizzars 014092005 | 01/09/2006 | UNFEN 13877-3:2003
nelle pavimentazioni a base di caleestruzzo
Mcmbrane flessibili per impermesbilizzazione -
. |Membrane di material2 plastico e di gomma per
N : . p - .
EN 13936:2005 Yimpermeabilizzazione delle coperture - Definizioni e 03/07/2006 UNI EN 13936:2008
caratieristiche
, Sigillanti per lastre di gesso rivestito - Drefinizioni.
EN 13963:2005 || Cviiti @ metodi di prova 01/63/2006 UNI EN 13963:2005
EN 13964:2004  |Coatrosoffitti - Requisiti ¢ metodi di prova 01/0 “01/0[/200'7 UNI EN 13964:2005
T Membrane flessibili pér impermeabilizza:tzione - _-
Maombrane di materiale plastico ¢ di gomima e
EN 13967:2004  |impermeabili all'umidita incluse membrane di materiale | 01/16/2005 | 01/10/2006 LINE EN 13967:2005
plastico e di gomma destinate ad impedide la risalita di .
nmidita dal suolo - Definizioni e caratterjstiche a
Membrane flessibili per impermeabilizzazione - % 1%
EN 13969:2004  |Membrane bituminose destinate ad impedire la risalita 01/09/2005 | 01/09/2006 UNI EN 13969:2005
umidita dal suolo - Definizioni e caratteristiche
Membrane flessibili per impemeabi[izza_zinncz i
EN 13970:2004  |bituminosi per il controllo del vapore - Definizienie 01/09/2005 ¢ 01/09/2006 UN1EN 13970:2005
| caratteristiche o
Prodoti] prefabbricalt di calogstruzzo - Girage
prefabbricati di calcestruzzo - Parte I: Reégitisiti per
EN 13978-1:2005 |garage di calcestruzzo armato realizzaj con elementi 01/03/2006 | 01/03/2008 \ UNI EN 13978-1:2005
monolitici o composti da elementi singoli a tutta ‘
dimensione ;
Membrane fessibili per impernieabilizzazione - Strati di
EN 13984:2004  |plastica & di gomma per il sqnirdllo del vapore - 01/09/2005 | 01/0912006 UNI EN 13984:2005
| Definizioni ¢ caratteristich '
Pannelli a base di legno per, Putilizzo nelfe costruzioni - " N1 20
: 7 i ¥ 2 1200
EN 13986:2004 Caratteristiche, valutdziotie di conformita & marcatura 01/06/2005 | 0110612006 UNL EN 13986:2003
Leganti per massettia base di magnesite - Magnesia
EN 14016-1:2004 jcaustica e cloruro'ditmagnesio - Parie 1z Definjzioni, 0171272004 | 01122005 | UNIEN 14016-1:2004
requisiti
— 5 g
Strisce cadiaitti a soffitto alimentate con #cqua
EN 14037-1:2003 |temp 4tiia minore di 120 °C - Parte 1 Specifiche 01/02/2004 | 017022005 | UNIEN 14037-1:2005
tecniche.g requisiti
5N 170470004 |Rivestimentt resilieal, tessili o laminati per 170573005 | 0170672007
ithentazioni - Caratteristiche essenziali
UNI BN 14041:2004
EN :
1404 1:2004/AC:20
05 . 01/01/2006 | 01/06/2007
: Isolanti termici per edilizia - Prodotti di ageregatt leggeti
FN14063-1:2004 |di argilla cspansa realizzati in situ - Parte 1 Specifiche 01/06/2005 | 01/06/2006 | UNI EN 14063-1:2005
Ny per i prodotti sfusi prima della messa in ppera

ST, S
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Entratain | gype gl
vigore della : .
U perindo di
Norma EN Titolo armonizzata coesistenza
) (marcatura
{marcatura
CE
CE bhligatori
volontaria) | %" 5° oria)
EN 14080:2005  |Struthure di legno - Legno lamellare incollato - Requisiti | 01/04/2006 01/04/2007
o o ) ]
Vetro per cdilizia — Prodotti di base di vitro a matice
EN 14178-2:2004 lalcalina — Parte 2: Valutezione della conformityNorma | 01/0%/2005 UNI EN 14]78-2:2005
di predotto
Vetro per edilizia - Yetro di sicurezza dissilicato sodo T
EN 14179.2: calcico temprato termicamente ¢ sottoposto 2 "heat soak ]
4179-2:20035 tost" - Parte 2: Valutazione della conformitaNorma di 01/03/2006 [ 01/03/2007 | UNIEN {4179-2:2003
prodotto i
Filler ¢ matetiali per la sigillatura dei giuinti - Parte 1:
EN 14188-1:2004 Specifiche per materiali per la sigillaturatapplicati a 0EOT7/2006 | UNLEN 14188-1:2004
caldo
Filler ¢ materiali pes la sigillatura def giuinti - Parte 2: P
EN 14188-2:2604 |Specifiche per materiali per la sigillaturarappiicati a 71002005 | 01/10/2006 | UNIEN 14188-2:2005
freddo ‘
y Prodotti di trasformazione secondaria di lastre di .
EN 14190:2005 Definizioi, requisiti € metodi di prova 01/04/2006 01/04/2007 UNI EN [4190:2006
Componenti di intelaiature metalliche per sigfgmi a
EN 14195:2005  |pannelli di gesso - Definiziond, requisiti g metodi di 01/01/2006 | 01/01/2007 UNI EN 14195:2003
prova T
Cemento — Composiziene, spec,i,ﬂ: Ee exiteri di
EN 14216:2004  |conformitd per cementi specialia calore di idratazione O1/02/2005 | 01/02/2006 | UNIEN 14216:2005
molto basso ; =
Struttute di legno - Requi ; prodotto per clementi
EN 14250:2004  tstrutturali prefabbricativas :c’t‘ﬁbiati con elementi di 01/09/2005 | 01/09/2006 UNI EN 14250:2003
collegamento di lamiégi‘@:;g;fetallica punzerata
EN 14296:2005 01/03/2006 031/03/2008 UNL EN 14286:2005
EN 14316-1:2004 01/06/2005 | 01/06/2006 | UNIEN 14316-1:2005
I f7 termici per edilizia - Isolamento fermice
i3zato in sito con prodotti di vermiculite espansa 01/06/2005 | 01/06/2006 | UNIEN 14317-1:2005
2 I(BV) — Parte 1 Specifiche per i prodotti ipgati e sfusi
* “lprima della messa in opera :
Vetro por edifizia - Vetro di sicurezza a mairice alcalina
EN 14321°2:2005 jtemprato terricamente - Parte 1: Definizione ¢ 01/06/2006 | 01/06/2007 | UNIEN $4321-1:2003
) descrizione
|dranti antincendio softosuele 01/05/2006 | 01/05/2007 UNI EN 14339:2006

43
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- o Entrata in o
vigore della Fl?e ddel .
‘ norma periario di
Norma EN Titolo armonizzata coeslatenze Morma UN1
) ) {marcatura
(marcatura
CE
CE | abbiigatori
volontaria) igatoria)
. Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutaziénc di o |- i
EN 14342:2005 conformitd e marcatura 01/03/2006 | 01/03/2007 UNI EN 14342:2005
EN 14374:2004  |Strutture di legno — LVY — Requisiti C1/09/2005 UNI EN 14374:2005
EN 14384:2005  |Idrante antincendio a colonna soprasucle 01/05/2006 m 5/2007 UNTEN 14384:2006

EN 14338:2003

Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico
stradale - Specifiche

0110512007 |

UNI EN 14388:2005

EN 14396:2004  |Gradini fissi per pozzetti di ispezione 017122004 1 01/12/2005 | UNIEN 14396:2004

Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza ’ . )
491 1

EN 14399-1:2005 adatti al precatico - Parte 1: Requisit sererali 01/01/2006 | 01/10r2007 ; UNI EN 14399-1:2005
Elementi di collegamento strutturali ad alta resié,tg_ 7a

EN 14399-4:2005 |adatti al precarico - Parte 4: Sistema HV - Assigme vite o 01012006 | 01/10/2067 | UNIEN 14399.4:2005
dado esagenali #

BN 144112003 |Piastrelle di ceramica - Definizion, clasgificazione, 01/12/2004 | 01/12/2005 | UNIEN 14411:2004
caratteristiche e marcaiura

EN 14428:2004 | Pareti doccia - Requisiti fu Fi e metodi &i prova 014092003 4170972007 UNI EN [4428:2005
Vetro per edilizia - Vetfosffatificato ¢ vatro stratificato

EN 14449:2005  |di sicorezza - Valutazione'della conformita/Norma di 01/0372006 | 01/03/2007 UNI EN 14449:2005
prodotto
Camini - Sistettsi.gf camini con condott] interni di ‘ ! )

12003 . 0 200 01/06/2007 UNI EN 14471:2005

EN 14471:2002 plastica - Roquisiti ¢ metodi di prova 1/06/2006

EN 14604:2003 ri autonomi di fuma con avvisatore acustico 01/05/2006 | 01/05/2007 UNIL EN 14604:2005

EN 14716:2004: : 01/10/2005 | 0171072006 UNI EN [4716:2005

H‘éfoni in tensione - Requisiti e metodi di prova

44—




